Frondosas

Tropicales

Especies demadera,

por nombre comercial




CEDRO DEL CANADA

Denominacion

Cientifca: Thuya plicata D. Don
Espafiola: Cedro del Canada
Western Red Cedar

Procedencia

Descripcién de la madera

¢ Albura: Blanca

e Duramen: Rojizo a Marrdn rojizo y marrén
e Fibra: Recta

e Grano: Medio

¢ Defectos caracteristicos: Nudos pequefios

Propiedades fisicas
e Densidad aparente al 12% de humedad
370 kg/m3. Madera ligera
e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,32 % madera muy estable
- Relacién entre contracciones
2,5% muy tendente a atejar
e Dureza (Chalais-Meudon)

J
& 1,3 madera blanda

Propiedades mecanicas
Resistencia a flexion estatica
> * 530 kg/cm?

i Modulo de elasticidad
80.000 kg/cm?

Resistencia a la compresion

_"%* 310 kg/cm?

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanizacion

* Aserrado: Facil sin dificultad

¢ Secado: Lento, con riego de colapso y
atejado

¢ Cepillado: Sin problemas

e Encolado: Sin problemas

¢ (Clavado y atornillado: Sin problemas

e Acabado: Sin problemas

Aplicaciones

Carpinteria exterior: revestimientos de exte-
"9, tejas, pérgolas.

Construccion naval.

Envases y embalajes.




PINO OREGON

Denominacion

Cientifta: Pseudotsuga menziessi Franco
Espafiola: Pino de Oregoén. Abeto Douglas.
Douglas Fir

Procedencia

Descripcién de la madera
¢ Albura: Amarillo palido
e Duramen: Marrén amarillenta

e Fibra: Rect
. Granoﬂ\/lec%oagrueso

e Defectos caracteristicos: Nudos adherentes,
gruesos.

Propiedades fisicas
e Densidad aparente al 12% de humedad
530 kg/m3. Madera semiligera
e [Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0.41 % madera estable
- Relacion entre contracciones
1.59% sin tendencia a atejar
) e Dureza (Chalais-Meudon)
@l 2 45 madera semiblanda

Propiedades mecanicas

; L X Resistencia a flexion estatica
“*T 860 kg/cm?
! Médulo de elasticidad
231N KRGS compresion

—=lE= )= 525 kg/cm?

— «% = Resistencia a la traccion para-
lela 930 kg/cm?

Durabilidad: Hongos: De durable a medio
durable

Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: De medio a poco impregnable

Mecanizacion

¢ Aserrado: Facil, sin dificultades

¢ Secado: Facil. Riesgo peqgueio de fendas.

e (Cepillado: Facil, sin problemas

e Encolado: Facil

e Clavado y atornillado: Sin problemas. Alta
resistencia al arranque.

* Acabado: Sin problemas, aunque conviene
aplicar un fondo que homogenice la madera.

Aplicaciones

Mobiliario rustico y juvenil de interior y
exterior.

Carpinteria de armar, interior y exterior.
Carpinteria de huecos y revestimientos, inte-
rior y exterior. Puertas, ventanas, frisos.
Chapas decorativas y tablero contrachapado.




PINOtea

Denominacion

Cientifca: Pinus taeda L.; P. elliotis Engelm;
P. echinata Mill; P. palustris Mill.

Espafiola: Pino Carolina; Pino melis;

Pino movila; Pino tea

Procedencia

W e

.-H-\__,_,-. -}", _I,-"t o "1:‘_“3'“_ q:‘"‘_‘u-ra-._\

RV F ~

Gor VT &

i -j. A ;’;"}a— Ji%'
\ € ~ bt

. "4
Descripcién de la madera
e Albura: Blanco amarillenta
e Duramen: Marrén rojizo
e Fibra: Derecha Durabilidad: Hongos: De medio durable a
¢ Grano: Medio sensible
e Defectos caracteristicos: Nudos, bolsas de Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
resina, enteamiento y madera juvenil Albura: De medio a poco impregnable
Propiedades fisicas Mecanizacion
e Densidad aparente al 12% de humedad e Aserrado: Facil, salvo si tiene exceso de resina
510 kg/m®. Madera semiligera e Secado: F4cil y rapido. Riesgo pequefio de
* Estabilidad dimensional fendas y deformaciones. Exudaciones de resina
- Coefciente de contraccién volumétrico ¢ Cepillado: Facil. Riesgo de embotamiento
0,41 % madera estable de resina
- Relacion entre contracciones e Encolado: Problemas si existe exceso de
1,6% sin tendencia a atejar resina
l e Dureza (Chaldis-Meudon) e Clavado y atornillado: Necesita pretaladros.
i == 2 4 madera semiblanda * Acabado: Problemas cuando exista resina.
Conviene aplicar un fondo que homogenice
Propiedades mecanicas la madera.
Y Resistencia a flexion estatica
sk 975 kg/em? Aplicaciones
i 4 Muebles rusticos y juveniles de interior
Maédulo de elasticidad Carpinteria de huecos y revestimientos,
130.000 kg/cm? interior y semiexterior.: Puertas, ventanas,
tarima, frisos.
—-@‘ Resistencia a la compresion Carpinteria de armar
- 492 kg/cm? Chapas y tableros contrachapados.




P.INSIGNIS, P.RADIATA

Denominacion
Cientifca: Pinus radiata D. Don

Espariola: Pino insignis. P. de Monterrey, P. radiata

Procedencia
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Descripcién de la madera

e Albura: Blanca amarillenta

e Duramen: Pardo amarillento a pardo marrén

e Fibra: Recta

e (Grano: Medio a basto

e Defectos caracteristicos: Nudos general-
mente sanos, muy abundantes. Madera
juvenil y madera de compresion.

Propiedades fisicas
e Densidad aparente al 12% de humedad
500 kg/m3. Madera semiligera
e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,44 % madera estable
- Relacion entre contracciones

1,5% sin tendencia a atejar
J e Dureza(Chalais-Meudon)

- )

gt~y 2,15 madera semiblanda

Propiedades mecanicas
T Resistencia a flexidon estatica
874 kg/cm?

Modulo de elasticidad
90.000 kg/cn?

Resistencia a la compresion
434 kg/lcm?2

Durabilidad: Hongos: De poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De medio a poco impregnable

Mecanizacion
e Aserrado: Facil, sin problemas

* Secado: Facil y rapido. Riesgo pequefo de
fendas y deformaciones.

e Cepillado: Facil

* Encolado: Facil

e Clavado y atornillado: Facil. Necesita preta-
ladros

¢ Acabado: Facil

Aplicaciones

Mobiliario de interior rustico y juvenil
Carpinteria de armar de interior. Madera
laminada.

Carpinteria de huecos y revestimientos de
interior. Precercos, cercos, frisos
Envases y embalajes.

Tablero contrachapado

Tablero alistonado




CEDRO ROJO DEL PACIFIC(

Denominacion

Cientifca: Thuya plicata D. Don
Espafiola: Cedro rojo del Pacifto
Western Red Cedar

Procedencia

Descripcién de la madera

¢ Albura: Blanca

e Duramen: Rojizo a Marrdn rojizo y marrén
e Fibra: Recta

e Grano: Medio

¢ Defectos caracteristicos: Nudos pequefios

Propiedades fisicas
e Densidad aparente al 12% de humedad
370 kg/m3. Madera ligera
e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,32 % madera muy estable
- Relacién entre contracciones
2,5% muy tendente a atejar
e Dureza (Chalais-Meudon)

J
& 1,3 madera blanda

Propiedades mecanicas
Resistencia a flexion estatica
> * 530 kg/cm?

i Modulo de elasticidad
80.000 kg/cm?

Resistencia a la compresion

_"%* 310 kg/cm?

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanizacion

* Aserrado: Facil sin dificultad

¢ Secado: Lento, con riego de colapso y
atejado

¢ Cepillado: Sin problemas

e Encolado: Sin problemas

¢ (Clavado y atornillado: Sin problemas

e Acabado: Sin problemas

Aplicaciones

Carpinteria exterior: revestimientos de exte-
"9, tejas, pérgolas.

Construccion naval.

Envases y embalajes.




TULIPIER AMERICANO

Denominacion

Cientifca: Liriodendron tuliparifera L.
Espafiola: Tulipier americano. Tulipwood.
Tulipier. Yellow poplar.

Procedencia

Descripcién de la madera
e Albura: Blanquecina
¢ Duramen: Verde oliva claro a marrén verdoso

° ibra: Recta
° fano: Fino

Durabilidad: Hongos: Duramen: Sensible

Propiedades fisicas Impregnabilidad: Albura: Impregnable

¢ Densidad aparente al 129 de humedad Duramen: Medianamente impregnable
450 kg/m3. Madera ligera

e Estabilidad dimensional Mecanizacién

- Coeficiente de contraccidonvolumétrico

0,42 % madera estable
- Relacion entre contracciones

1,78% tendencia a atejar media

e Dureza (Chalais-Meudon) e Clavado y atornillado: F&cil.
é‘é;‘;; 1,7 madera blanda ¢ Acabado: Facil.
Propiedades mecanicas Aplicaciones
) Hesistencia 2 flexion estatica Muebles fios de interior

s 700 kg/cme Carpinteria de revestimientos de interior:

i i Frisos, molduras, rodapiés.
Médulo de elasticidad Chapas y tableros contrachapados
109.000 kg/cm? Envases y embalajes

Juguetes.
——@_g Resistencia a la compresién

kg/cm?



